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OBJECTIVOS

Pretende-se que, com a aprovagdo na Disciplina, o aluno fique apto a,
. Fazer o estudo e caracterizagdo de um agregado;

. Determinar a mistura mais compacta de dois ou mais agregados;
. Proceder ao estudo da composi¢do de argamassas e betoes.

PROGRAMA

TEORICA

1. Pedras naturais
1.1. Classificagdo quanto a forma
1.1.1. Caracteristicas fisicas;
1.1.2. Caracteristicas mecanicas;
1.1.3. Caracteristicas quimicas.

2. Ligantes
2.1. Definigéo;
2.2. Tipos de ligantes: aéreos e hidraulicos;
2.2.1. Gesso: origem, propriedades e aplicagdo;
2.2.2. Cal aérea: origem, propriedades e aplicagdo;
2.2.3. Cal hidraulica: origem, propriedades e aplicagdo;
2.2.4. Cimentos: processos de fabrico, componentes e
propriedades fisicas, mecanicas, quimicas e térmicas;
2.3 Alteragdo dos cimentos .

3. Argamassas
3.1. Defini¢do
3.2. Tipos de argamassas;
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3.3. Trago de argamassas;
3.4. Propriedades fisicas € mecanicas;
3.5. Retracgdo, aderéncia e decomposi¢io; Aditivos.

4. Betdes
4.01. Tipos e classes;
4.02. Estudo da composigdo de betdes: método de Faury;
4.03. Fabrico de betio;
4.04. Amassadura do betdo;
4.05. Transporte do betdo e colocagdo em obra;
4.06. Cura do betdo;
4.07. Propriedades do betdo: fresco e endurecido;
4.08. Caracteristicas mecanicas;
4.09. Comportamento do betdo com a temperatura.

PRATICA
5. Agregados
5.1. Analise granulométrica de agregados;
5.2. Massa volumica e absorgdo de agua;
5.3. Baridade;
5.4. Teor em agua total e agua superficial;
5.5. Resisténcia a fragmentagdo (Los Angeles)
5.6. Resisténcia ao desgaste (micro-Deval);
5.7. Qualidade dos finos — Equivalente de areia,
5.8. Qualidade dos finos — Azul Metileno;

6. Ligantes
6.1. Preparagdo da pasta normal de cimentos;
6.2. Condi¢des de fornecimento e recepgio.

7. Argamassas
7.1. Estudo da composi¢do de argamassas com vista ao
fim a que se destinam,;
7.2. Ensaios de flexdo e de compressao.

8. Betdes
8.1. Ensaios sobre betdes frescos: de abaixamento, de
trabalhabilidade, de compactabilidade ¢ de espalhamento;
8.2. Ensaios sobre betdes endurecidos:
8.2.1. Ensaio de compressio e ensaio de flexdo;
8.2.2. Ensaios ndo destrutivos para avaliagdo da
resisténcia a compressido do betdo.
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METODO DE AVALIACAQ

A avaliagdo, conforme a seguir se explicita, sera obtida pela ponderagdo
entre a nota dos relatorios a realizar ao longo do semestre, a nota de uma
prova escrita (frequéncia ou exame), a realizar no final do semestre ¢ a
assiduidade e desempenho nas aulas. A Nota final sera obtida através da
formula seguinte:

NF = (2 Nurel. + 7 N.Eser. + 1 Asdes. ) : 10,

Onde:
NF - Nota final a atribuir;
N.rel. (a) - Média aritmética das classificagdes obtidas nos relatorios,
N.escr. (b) - Nota obtida na prova escrita: frequéncia ou exame
Asdes. (¢) - Assiduidade e desempenho nas aulas praticas.

(a) A realizagdo dos relatorios tem cardcter obrigatorio;

(b) Nota minima: 9/ 20 valores ( resultado da adi¢do da nota da parte tedrica- onde a
nota minima é de 2/6valores, com nota da parte prdtica cotada para 14 valores);

(c) Assiduidade minima: a definir nas aulas prdticas.
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